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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specvfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ST jest okreslenie wymagan do sposobu wykonania robét objgtych projektem
budowlanym, w czesci architektonicznej, na wykonania izolacji przeciw-wilgociowych poziomych i
pionowych $cian fundamentowychw budynku mieszkalnym przy ul. Flisackiej 17 w Bydgoszczy.
Niniejsza ST okresla w szczegdlnosci wymagania co do wlasciwosci stosowanych materialéw, technik i
technologii wykonania, oceny prawidlowosci wykonania poszczegélnych rob6t i warunkéw odbioru oraz
okresla niezbedny zakres prac jakie powinny by¢ uwzgledniony w cenach poszczegdlnych pozycji

przedmiotu stanowiacego podstawe opracowania kosztorysu inwestorskiego.

1.2.Zakres stosowania ST

Zgodnie z § 2 Rozporzadzenia MSWIA z dnia 26.02.99. w sprawie metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego (DZ. U. Nr 26 poz. 23a) ST jest jedna z podstaw do opracowania kosztorysu
inwestorskiego a ponadto stanowi istotne przyblizenie przedmiotu zamdwienia — zgodnie z Art. 17 ust. 1
Ustawy o zamoéwieniach publicznych z dnia 10.06.94. (DZ. U. Nr 119 poz. 773) jest stosowana w
postepowaniu wytaniajacym wykonanie rob6t w trybie postgpowania okreslonym ta Ustawa.

ST jako integralna cze$¢ zamdwienia stanowi rowniez jedng z podstaw zawarcia umowy o
roboty budowlano — montazowe a zatem jest réwniez dokumentem odniesienia w ewentualnych sporach

powstatych w trakcie realizacji kontraktu.

1.3.Rodzaje i zakresy robét objetvch ST

Ponizej wyszczegdlniono podstawowe rodzaje i zakresy robét wg tozsamych lub podobnych:
+technologii i warunkéw wykonania
*rozwigzan materialowych
¢ zastosowan sprzetu budowlanego i oprzyrzadowania
+wymagan: podczas prowadzenia robot i kontroh jakosci ich wykonania oraz warunkéw
odbioru

+wymagan w zakresie bhp.

1.3.1.Roboty rozbiérkowe

- rozbidrka istniejacej opaski przy czesci budynku wyzszego

»  skucie 100% tynku na cokole powyzej poziomu terenu (wysokos¢ ok. 36-46 cm)

- demontaz docieplenia ze styropianu w pasie cokotu

= usunigcie roslinnosci przy Scianach

- czedciowa rozbidrka ogrodzen drewniany od strony elewacji potudniowej (ogrodzenia drewniane

wys. ok. 1 m)
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prace izolacyjne fundamentéw nalezy rozpocza¢ od odkopania fundamentéw naprzemiennie w
odcinkach nie dtuzszych niz 200-250 cm.( z uwagi na grozbg zawalenia $ciany) Glebokos¢

fundamentéw wynosi okoto 1,0 metra

1.3.2. Izolacje §ciany fundamentowej i cokolu

1.3.2.1. Prace przygotowawcze

Przed rozpoczgciem prac renowacyjnych nalezy wykona¢ prace dotyczace naprawy muru:
uzupetni¢ ubytki cegiet w obszarze cokotu (do 10 szty
adstonié czesci podziemne $cian fundamentowych na odcinkach 2-2,5m
oczysci¢ Sciane przy uzyciu obrébki strumieniowej (piaskowanie lub woda pod cisnieniem)
Usunaé luzZne i zniszczone korozja fragmenty, szczegélnie doktadnie wyczysci¢ zniszczone fugi
cegiet

1.3.2.2. Izolacje poziome

dotyczv $cian zewnetrznych we fragmentach dostepnvch z zewnatrz(tj. poza przybudéwkami)

Nalezy utworzy¢ izolacj¢ pozioma na poziomie ponizej poziomu podlogi mieszkan na

parterze. Tym samym izolacja bedzie wykonana w Scianach zewne¢trznych na glebokosci ok.

20-30 cm ponizej poziomu terenu.

Zalecenia technologiczne:

Zaleca sie zastosowanie technologii firmy Sto opartej na preparacie StoMurisol Micro: to stgzona
mikroemulsja silikonawa spetniajaca wymogi Instrukcji WTA 4-4-04, rozcienczana czysta woda w
zaleznosci od stopnia zawilgocenia i chtonnosci muru. Jedna z najbardziej istotnych zalet systemu
StoMurisol wynika wiasnie z wiasciwosci mikroemulsji silikonowej. Substancja ta nie zamyka
calkowicie kapilar muru, a jedynie powleka ich wewngtrzne powierzchnie, nadajac im bardzo
wysoka warto$¢ napiecia powierzchniowego, dzieki czemu nie sg zwilzalne. Podcigganie kapilarne
wody w tak zabezpieczonej strukturze staje si¢ niemozliwe. Ponadto StoMurisol Micro doskonale
penetruje w wilgotnym murze bez koniecznosci dodatkowego osuszania, co jest niezwykle wazne,
poniewaz izolacja zakiadana bgdzie przeciez na abiekcie juz zawilgoconym.

Technologia wykonania membrany

StoMurisol-Impulssystem rozwigzuje bardzo wazny problem techniki iniekcji, czyli wprowadzania
$rodka w mur. Praktyka pokazuje, iz $rodki wprowadzane r¢cznie — grawitacyjnie nie wykonuja
catkowicie swojego zadania. Przy takiej metodzie, bariera moze np. utworzy¢ si¢ tylko czgsciowo.
StoMurisol-Impulssystem pozwala w peini kontrolowa¢ wprowadzanie mikroemulsji pod
ci$nieniem, w postaci impulséw. StoMurisol-Impulssystem umozliwia wprowadzenie preparatu w
64 otwory jednoczesnie w regulowanych odstgpach czasu (Rys.1). Dzigki temu mur zaleznie od
chlonnodci zapehiany jest stopniowo, az do wytworzenia pelnej bariery poziomej. Ponadto,
specjalna lanca umozliwia wprowadzanie preparatu na calej szerokosci otworu, a nie tylko na jego

poczatku, jak w przypadku stosowania tzw. pakeréw (Rys.2). w trakcie wykonywania membrany
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Sto Murisol Micro nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do zalecen zawartych w instrukcji technicznej

Sto Murisol Micro (karta w zataczeniu).
P

%

- Rys.1. StoMurisol-Impulssystem umozliwia wprowadzenie preparatu w 64 otwory

jednoczesnie.

Rys.2. inlekcja mikroemulsy Stotdurisol Micro, perforawane lance
wprowadza sie pod katem 10-15°% w odstepach 8-10 am,
pozostawiajac 5 cm przekroju mury, daja one mozhiwasc
egnostronne; inekgji nawet do 120 cm.

1.3.2.2.3. Izolacje pionowe

. dotyczy $cian zewnetrznych we fragmentach dostepnych z zewnatrz(tj. poza przybudéwkami)

- Postepujace przez lata zmiany uksztaltowania terenu, np. podniesienie okalajgcego budynek
poziomu terenu, a takze zwykla korozja zastosowanych materialéow budowlanych sprawily, ze
dawne izolacje przestaly peini¢ swoja funkcj¢ podobnie jak w innych prawie wszystkich

przypadkach starych budynkéw miejskich. Koniecznym staje si¢ zatem zabiegiem ulozenie nowej
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izolacji pionowej. Po odstonigciu $ciany fundamentowej ( we fragmentach, patrz pkt 4) nalezy
zastosowacé nastgpujagce materiaty : (przyktadowo w technologii ISPO)

- Trass-Zement- Machinenputz szczelna, cementowo-trassowa zaprawa wyrownawcza i
uzupetniajaca fugi , w zaleznosci od stanu $ciany 1-2 cm grubosci.(zuzycie ok 15 kg/m2 na 1 cm.)
- STO Murisol BD 1K, elastyczna, bitumiczna warstwa izolacyjna do warstw ok 4-5 mm(zuzycie
5-6 /m2)

na tak zabezpieczone powierzchnie zamocowac do linii cokotu plyty polistyrenowe ekstrudowane
(gr. 6 cm.) lub styropian spieniony ekstrudowany wodoodporny (gr. 6 cm.). gestosci KS 35,
nastepnie zamocowaé¢ membrang profilowana (tzw. foli¢ kubetkowa) i zasypa¢ dét warstwa gruntu
$rednioprzepuszczalnego (np. zwir) Elementy plyty polistyrenowej od poziomu terenu do linii
cokotu powyzej gruntu pokry¢ siatka z tworzywa na zaprawie zbrojonej orazynkiem akrylowym
(kamyczkowym) barwionym w masie(patrz kolorystyka ) o nazwie ISPOLIT (zuzycie 2,5
kg/m2,).

1.3.2.4. Prace dodatkowe przy dociepleniu $ciany frontowej
wokot $cian wykonaé opaski z ptytek chodnikowych 30x30x7 cm. na podsypce z piasku gr. 7 cm.,
z obrzezem betonowym 30x8cm. Spadek 1% na zewnatrz budynku. W opasce uksztattowac
odprowadzenie wody deszczowej w bok od budynku. Szer opaski 60 cm. Alternatywnie mozna
zastosowac kostke brukowg betonowa.

Ponownie zamontowa¢ elementy ogrodzenia od strony potudniowej

Podane powyzej przyktadowe materialu lub systemy wykonania nie sa obowiazujacy przy
skladaniu ofert. Proponowane w oferowaniu materialy i systemy inne niz przyjeto w trybie
projektowania mogg by¢ stosowane przy zagwarantowaniu réwnorzednych cech fizyko-
chemicznych i wytrzymalo$ciowych oraz w trybie uzgodnienia z Nadzorem Inwestorskim w

porozumieniu z autorem projektu.

1.4.Podstawowe okreslenia

Podstawowe okreslenia niniejszej ST sa zgodne z projektem budowlanym - branza architektoniczna

oraz zgodne z:

Ponadto

*PN- ISO - 6707-1/99. Terminologia. Terminy ogélne.
- PN -91/B - 010}0. Oznaczenia literowe w budownictwie. Oznaczenia podstawowych
wielkosci.
PN — ISO - 6707-2/2000. Budownictwo. Terminologia. Terminy stosowane w umowach.

okreslenia w niniejszej ST sg zgodne z powotanymi w jej tresci innymi aktami prawnymi i PN lub

Aprobatami Technicznymi.
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1.5. Wymaganie dotyczace robdt

1.5.1. Wymagania ogélne
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacija
Projektowa, niniejsza ST i poleceniami rozstrzygajacymi Inspektora Nadzoru wyposazonego przez Inwestora
odpowiednie pelnomocnictwo. Ponadto jest odpowiedzialny ustawowo za wykananie robdt wg prawidet
Prawa Budowlanego i przepisdéw wykonawczych wydanych na podstawie ustawy ,,Prawo budowlane” oraz
przepisé6w o ochronie i bezpieczenstwie pracy (bhp). Wykonawca odpowiada za stosownie wylgcznie
materialow posiadajacych $wiadectwa do powszechnego lub indywidualnego stosowania w budownictwie —
to jest: certyfikatow na znak bezpieczenstwa (wg Rozporzadzenia Rady Ministréw z 9.11.1999 r. Dz.
U. Nr 5. poz. 53) lub certyfikatow na znak zgodnosci z PN albo odpowiednig Aprobata Techniczng —
ewentualnie w wybranych przypadkach — deklaracje zgodnosci z PN lub Aprobatg Techniczng.
Stosowanie innych materialéw — nieopatrzonych stosownymi dokumentami jest zabronione pod
rygorem wstrzymania rob6t z winy lezacej po stronie wykonawcy. Materialy powinny by¢ oznaczone wg
zasad okreslonych Rozporzadzeniem Ministra Infastruktury.
1.5.2. Wymagania z zakresu organizacji robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie:
+projektu organizacji budowy
+projektu organizacji rob6t i ich etapowania
+projekt wieloetapowy organizacji ruchu
+harmonogram robot
+planu kontroli jakosci
*planu zapewniania bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zdrowia i bezpieczenstwa pozarowego
— wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003.
Powyzsze opracowania przed rozpoczgciem robot wymagaja akceptacji Zamawiajacego - Inspektora
Nadzoru.
1.5.3. Wymagania z zakresu uzgodnien z stuzbami ochrony $rodowiska i stuzbami komunalnymi
1.5.3.1. Uzgodnienia z zakresu gospodarki odpadami i ich utylizacji — wg Ustawy o odpadach
1.5.3.2. Uzgodnienia w zakresie ochrony srodowiska — wptyw prowadzonych robét na srodowisko naturalne
— wg Ustawy o ochronie §rodowiska.
1.5.3.3. Uzgodnienia miejsca odprowadzenia poptuczyn technologicznych i stopnia ich neutralizacja- wg
Ustawy jak wyzej.
1.5.3.4. Uzgodnienie miejsca i sposobu sktadowania materiatow z rozbiérki przed ich przekazaniem
Inwestorowi lub ich ponownym wbudowaniem.
1.5.3.5. Uzgodnienia w zakresie powiadamiania o ewentualnych wypadkach i zagrozeniach katastrofa
budowlana — stuzby miejscowe ratownictwa.

1.5.3.6.Uzgodnienia planowych wylaczen mediéw w sieciach uzbrojenia na terenie budowy.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne podano w pkt. 1.5.1.

2.2. Wymagania podstawowe

Wykonawca jest zobowiazany znac i stosowac;
+*Rozporzadzenie MSWiA z 5.08.98 w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych — Dz. U. Nr 107 poz. 679 z pdzniejszymi
zmianami.
*Rozporzadzenie MSWiA z dnia 31.07.98 w spawie systemdw oceny zgodnosci, wzoréw
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie — Dz. U. Nr 113 poz. 728 z p. zmianami.
*Rozporzadzenie MSWiA z dnia 24.07.98 w sprawie okreslenia wykazu wyrobow
budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz
wyrobodw wytwarzanych i stosowanych wg uznawanych zasad sztuki budowlanej — Dz. U. Nr
99 poz. 637 z pézniejszymi zmianami.
*Rozporzadzenia RM z dnia 09.11.99 w sprawie wykazu wyroboéw podlegajacych
obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem oraz obowigzki
wystawienia deklaracji zgodnosci producenta.
*+PN-CN- 45014 — Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci skladanej przez dostawce.
*Na zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ pelng dokumentacije
wyrobu — w tym Aprobaty Techniczne;j.

2.3. Wymagania szczegblowe

2.3.1. Materiaty, ktére opatrzone beda certyfikatami zgodnosci lub deklaracjami zgodnosci z Polska Norma
oceniane beda wg wlasciwej przedmiotowo PN w tym miedzy innymi:
1.PN-90/3-92210 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami — szklane
klasy O i OT. Ogélne wymagania i badania.
2.PN-B-19701/1997 Cement powszechnego uzytku
3.PN-81/B Cement murarski
4.PN-90/B-30010 Cement portltandzki biaty
5.PN-B-300141/1997 Gips budowlany
6.PNB -30042/1997 Gips szpachlowy
7.PN-65/B —04500 Zaprawy budowlane. Badania
8.PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
9.PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa
10.PN-79/B-06711 Piaski do zapraw budowlanych
11.PN-800/B 06712 Kruszywa mineralne do betonu
12.PN-B/11200/1996 do PN-B/11207/1996 — Materiatly kamienne
13.PN-EN-87/1994 Plytki ceramiczne
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14.PN-EN-ISO —10545-1/1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru oraz
normy zwigzane z badaniem cech fizycznych, chemicznych i geometrii
15.PN-B-12058/1997 Ptytki elewacyjne
16.PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw
17.PN-75/B-23100 Welna mineralna
18.PN-B-23116/1997 Plyty z welny mineralnej
19.0B-B-06191/1997 Elementy kotwiczne do osadzenia okladziny kamiennej
20.PN-EN-1504-1/2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
21.PN- EN - 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy.
22.PN-EN -12002:2000 Kleje do ptytek
23.PN-B-11205:1996 Materialy kamienne. Elementy kamienne — stopnie i okiadziny stopni.
24.PN-B-1205:1996 Wyroby budowlane ceramiczne, ceglty budowlane
25.PN-EN-12350-1:2001 Badanie mieszanki betonowej. Pobranie probek. Normy zwiazane — w tym
PN-EN 12350-7- Prébki do badania betonu.
26.PN-88/B-06250 Beton zwykty.
27.PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowe — stosowane na gorgco
28.PN-B-20130:1992 Wyroby do izolacji cieplnej. Plyty styropianowe
2.3.2.0cena pozostatych materialéw- na podstawie Aprobat technicznych po sprawdzeniu

wiasciwosci oznakowania i opatrzenia certyfikatem lub deklaracja zgodnosci.

3. SPRZET I TRANSPORT

3.1. Wykonawca stosuje sprzet i narzedzia budowlane zgodne z przyjeta technika i technologia wykonania
poszczegoinych robét.

3.2. Stosowany sprzet musi odpowiada¢ okresleniom zawartym w PN dotyczacym warunkéw wykonania i
odbioru robét lub odpowiednio warunkom podanym w Instrukcjach producentow, co do technik i warunkéw
stosowania materiatow.

3.3. Rodzaj sprzgtu transportowego i podnosnikowego nalezy okresli¢ w Projekcie organizacji robét i

uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Wymagania og6lne
Obowiazuja dla wszystkich rob6t wymagania ogélne okreslono w pkt. 1.5.
4.2. Wymagania szczegotowe
Wymagania dotyczace wykonania poszczegdlnych rodzajéow robét okreslaja:
4.2.1. PN- Wymienione w pkt 7.
4.2.2. Instrukcje dostawcow materiatow lub systeméw pod warunkiem ich zgodnosci z innymi przepisami
techniczno-budowlanymi i bezpieczenstwa pracy

4.2.3. Projekt budowlany stanowiacy podstawe opracowania niniejszej ST
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4.2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru.
4.2.5.Przestrzeganie przepisow Rozporzadzenia MBiPMB z 28.03.1972 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i

rozbidrkowych — Dz. U. Nr 13 poz. 93.

5. KONTR JAKOSCIROBOT
5.1.Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych i Rob6t uzytych Materialéw
z dokumentacja projektowa, niniejsza Specyfikacja Techniczna, poleceniami Inspektora nadzoru i
PN oraz przyjetymi do stosowania Instrukcjami.
Kontrola obejmuje m in.:
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania izolacji termicznych
- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania warstw tynku i potozenia tasmy zbrojacej

-kontrola jakosci rob6t malarskich:

- sprawdzenie podtoza
- sprawdzenie przyczepnosci warstwy wyréwnawczej do podioza
- sprawdzenie prawidlowos$ci wyréwnania podtoza
- sprawdzenie przyczepnos$ci powtok malarskich
- sprawdzenie odpornos$ci na wycieranie
- - sprawdzenie odpornos$ci na zmywanie

kontrola jakos$ci robét murarskich

- sprawdzenie wyrGéwnania cegiet
- sprawdzenie odleglosci, szeroko$ci spoin i prawidlowosci ich wypelnienia

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia elementéw uzupetniajacych z cegly

5.2. Kontrola prowadzona bedzie wg akceptowanego przez Inspektora Nadzoru ,,Planu Kontroli Jakosci”
oraz wg zgloszen w Dzienniku budowy w trybie ustalonym umowa o roboty budowlane.

5.3 Wyklucza si¢ prowadzenie robét bez odbiorcéw miedzyoperacyjnych i odbiorcéw robét zanikajacych —
wykonanie poprawne tych robét musi by¢ udokumentowane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru
wpisem do Dziennika budowy.

5.4. Inspektor Nadzoru moze zadaé przeprowadzenie badan szczegétowych w trybie ustalonym w umowie.

5.5. Poprawnos$¢ wykonanie rob6t oceniana bedzie na podstawie powotanych w pkt 7 Polskich Norm i
przyjetych do stosowania oraz akceptowanych przez Inspektora Nadzoru Instrukcji dostawcow
materiatéw i systemow.

5.6.Wyniki kontroli jakosci robdt zapisywane sa w Dzienniku Budowy i w ,,Sprawozdaniu z

realizacji planu kontroli jakosci™.
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6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogodlne zasady obmiaru — wspélne dla robét architektonicznych i konstrukcyjnych
6.2.0bmiary poszczeg6lnych robét z doktadnoscia i tolerancjg okreslana przez PN w jednostkach

wiasciwych dla danej roboty lub elementu wg przedmiotu robét.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robdt wspdlne dla zadania inwestycyjnego okresli umowa

7.2. Warunki szczegélowe odbioru robét

W trakcie odbioru nalez:
*sprawdzi¢ zachowanie wymagan projektowych, przy uwzglednieniuv wprowadzonych zmian,
zgodnos¢ ze stanem faktycznym wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz innych
dokumentéw dotyczacych jakosci Materialow i wyrobow uzytych do robét, wynikéw pomiaréw

' i badan,

¢sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
+sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisow dotyczacych robdt,
+dokona¢ szczegbtowych ogledzin robét,
*oceni¢ gotowos¢ obiektu do odbioru i podjecia eksploatacji,
*sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentacji do odbioru — w szczeg6lnosci dokumenty pomiaréw
geodezyjnych, badan i sprawdzen oraz dokumentéw legalizujacych zastosowane materiaty
(certyfikaty, deklaracje zgodnosci)
*sprawdzenie braku zastrzezen ze strony stuzb komunalnych i ochrony srodowiska —
udokumentowanie.

7.3. Ocena jakosci odbieranych robét

Oceny jakosci odbieranych robét odniesione zostana do:
' +wymagan okreslonych projektem i Palskimi Normami oraz przyjetymi do stosowania
Instrukcjami.
+ustalen umownych
+decyzji Inspektora Nadzoru
Przy ocenie jakosci stosowane beda:
7.3.1. Polskie Normy:
1.PN-ISO —3443-8/1994 — Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych i
normy zwiazane: PN-1SO-3443-6794, PN-ISO 3443-7/94, PN-7976-1/94; PN-87/B-02355
2.PN-85/B-01805- Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie ogdlne zasady ochrony.
3.PN-85/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie.Ogdlne zasady uzytkowania,
konserwacji i napraw.
4.PN-86/B-1806- Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdlne okreslenia uszkodzen powtok

zabezpieczajacych konstrukcje stalowe i zelbetowe
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5.PN-72/B-06190 — Roboty kamieniarskie. Okladzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze
6.PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych. Wymagania i badania przy odbiorze
7.PN-63/13-06201 Konstrukcje stalowe z cienkos$ciennych ksztalttownikéw profilowanych na zimno.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
8.PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy adbiorze
9.PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe wymagania techniczne
10.Pn-72/B-10180 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
11.PN-72/B10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze
12.PN-70/B10100 Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
13.PN-69/B-10280 Roboty malarskie, budowlanymi farbami wodnymi i emulsyjnymi
14.PN-69/B-10280 Roboty malarskie, budowlanymi farbami, lakierami i emaliami
15.PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
16.PN-67/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze
17.PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe, pofaczenia z fundamentami
18.PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe. Warunki wykonania i odbioru
19.PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztaltownikéw profilowanych na zimno.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
20.PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z betonu komérkowego.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
21.PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
7.3.2.Przyjete do stosowania Instrukcje wlasciwe dla robét i materiatdw nie objetych PN — jesli sg
zgodne z innymi przepisami techniczno-budowlanymi i ich stosowanie akceptowat Inspektor Nadzoru.
8. PODSTAWY PLATNOSCI
Podstawy ptatnosci i rozliczen okresli umowa o roboty budowlane. Platnosci dotyczy¢ beda robot
podstawowych i czynno$ci pomocniczych objetych cena wykonania.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy dotyczace niniejszej ST podano w tresci opracowania.



