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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

dla nieruchomosci przy
ul. Technikéw 5



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Wykonanie prac w budynku przy Technikéw 5w Bydgoszczy
kod CPV 45243300-5, 45332300-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczne; (STWIOR) sa wymagania
dotyczace wykonanie chodnika i schodéw betonowych w budynku przy ul. Technikéw 5

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t. Warunki techniczne moga stanowi¢ dokumenty odniesienia do opracowania
wymaganych:

- W zamowieniach publicznych: specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, ktére
wraz z dokumentacjg projektowa okreslajg przedmiot zaméwienia,

1.3. Zakres robét objetych STWIOR

Zakres robot jest okreslony w przedmiarze robét stanowigcym zatacznik do specyfikacii.
Wykonanie chodnika i schodéw — nawierzchnia z betonu i okfadziny.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIOR s3 zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi
do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, atestéw i aprobat
technicznych.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§é
ich wykonania oraz za ich zgodno$é z STWIOR i poleceniami Inspektora nadzoru.

W tekscie przyjeto zasadg niecytowania, lecz jedynie powotywania sie¢ na odpowiednie
punkty przepiséw norm.

2. MATERIALY 2.1. Wymagania ogéine podano w OST pkt. 2. Wszelkie materiaty do
wykonywania elementéw drobnych zewnetrznych i wewnetrznych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Beton .

Do wykonania opaski mozna stosowaé beton towarowy marki B20 zgodny z normg z PN-
88/B-06250 - Beton zwykly. Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu

wbudowania, nalezy dostarczyé metryke dostawy zawierajaca informacje zgodne z
wymaganiami okreslonymi w warunkach

3. SPRZET

Sprzet do wykonania opaski

Wykonawca przystepujacy do wykonania opaski powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania /nastepujacego sprzetu:

betoniarek do wytworzenia zapraw i podsypki cementowo-piaskowe, ubijakéw recznych lub

mechanicznych, drobnego sprzetu pomocniczego.
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Transport materiatéw ze wzgledu na utrudniony dostep do wnetrza podwérzowego odbywaé
si¢ z recznym ich przenoszeniem we wiadrach i przewozeniem taczkami .

Transport pozostatych materiatow

Piasek mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportowym w  warunkach
zabezpieczajacych, go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.
Transport cementu powinien sie odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [l 1].



5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robét .

Zakres robdt i ich ilos¢ wyszczegdlniona jest w przedmiarze robét zataczonym do
specyfikacji techniczne;.

5.2. Podtoze

Podtoze pod utozenie nawierzchni betonéw moze stanowi¢ grunt piaszczysty-rodzimy lub
nasypowy o WP > 35[7]. Nawierzchnie betonowa dla ruchu pieszego mozna wykonywaé
bezposrednio na podiozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonywanym korycie. Grunty
podioza powinny by¢ jednolity, przepuszczainy i zabezpieczony przed skutkami
przemarzania.

Roboty ziemne polegajace na utwardzeniu gruntu rodzimego. Zageszczenie gruntu powinno
spetnia¢ wymagania dotyczace wartosci wskaznika zageszczenia 0,97 - 1,0, nastepnie
nalezy uzupetni¢ podsypke z piasku w ilosci zgodnej z przedmiarem i przygotowaé pod
nawierzchnie betonowa.

1. Koryto pod opaske

Koryto wykonane w podiozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z przyjetymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi chodnika .

Wskaznik zageszczenia podtoza w korycie nie moze by¢ mniejszy od 0,97 wedtug normainej
metody Proctora.

2. Pielegnacja opaski

Opaska z betonu przez 7 dni powinna byé pielegnowana przez polewanie wodg celem
ograniczenia nadmiernej utraty wilgotnosci masy betonowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogéline zasady kontroli jako$ci roboét.

Jakos¢ materiatow na podstawie deklaracji zgodnosci Iub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow.

6.1. Opaska

1. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw
przeznaczonych do budowy opaski i przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi nadzoru do
akceptaciji.

W czasie robot nalezy wykonywaé nastepujace badania kontrolne:

a) sprawdzenie wykonania koryta

b) - gtebokosci koryta:

C) - szerokosci

d) sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podfuznych,

e) sprawdzenie utozenia masy betonowe;.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét. Jednostka i zasady obmiarowania. Obmiaru okfadzin dokonaé

w mz ich powierzchni. Jednostka obmiarowa opaski jest (metr kwadratowy) wykonanej
opaski betonowe;.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0gdlne zasady odbioru robét

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zgioszen i odbioréw czesciowych ze
sprawdzeniem koordynacji robét.
8.2.Uksztattowanie terenu:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w
czasie wykonania opaski obejmujace zakres robét:

- Wytyczenie w terenie lokalizacji elementéw zagospodarowania terenu,
- ustalenie punktéw wysokosciowych,
- rozbiérki nawierzchni

- wykonanie warstw nawierzchni.



10. PRZEPISY ZWIAZANE 10.1. Normy
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych. Cze$é B- Roboty

wykorniczeniowe. Aprobaty dopuszczajace wyréb do stosowania w budownictwie.
Instrukcje techniczne.

Sporzadzit:
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