Zatacznik nr 8/1 do STWZ

SPECYFIKACIA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

dia nieruchomosci przy ul. $w. Tréjcy 16



Szezegdlowa Specyfikacja Techniczna
ROBOTY DEKARSKIE

NR SST CPV 45261210-9
1. WSTEP

1 1.1. Przedmiot Szczegdlowej Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) $3 wymagania
dotyczace odtworzenia pokrycia dachu pokrytych dachéwka ceramiczng i montazu obrébek
blacharskich w budynku przy ul. Sw. Tréjcy 16

1.2. Zakres stosowania Szczegdlowei Specvfikacii Technicznej
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
- kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robét przewidzianych w zakresie. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robét.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie :
1 - ulozenie dachéwki ceramicznej ~ karpiéwka podwdjnie w koronke
- wymiang obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej,
przemurowanie kominéw
- wymiana tacenia, wzmocnienie i wymiana krokwii
- wywolz gruzu,
utylizacja odpadéw.
Szczegélowy zakres okreslony w obmiarze robét
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1.4. Ogéine wymasgania

Wykonawea jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektows, spe-

cyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z:

1 »art. 5,22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane

2 = Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych Czesé I —Roboty
ogol-nobudowlane. MBiPMB i ITB Warszawa 1977 wyd.II.

Wy_konawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg Uumowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY
Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny spetniaé wymagania odpowiednich norm.




Do wykonania odtworzenia pokrycia dachu i montazu obrébek blacharskich winny by¢ uzyte
nastepujace materiaty:

- dachéwka ceramiczna ,,Karpiowka”

-blacha ocynkowana do obrébek blacharskich.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nie-
korzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

4. TRANSPORT 1 SKEADOWANIE

Materiaty powinny byé przewozone srodkami transportu kotowego, do transportu pionowego
nalezy uzy¢ zurawia przeno$nego oraz transportu przewidzianego do tych rob6t i wyszczegol-
nionego w poszczegodlnych pozycjach przedmiarowych.

5. WYKONANIE ROBOT

3.1. Zasady ogélne wykonania robét

Ogblne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Nalezy zapewni¢ bezpieczefistwo pracy robotnikéw oraz 0s6b postronnych mogacych znalezé
si¢ W poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy
wykonywaniu rob6t budowlanych.

Roboty pokryweze powinny byé wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz
+5°C

Robét pokrywezych nie nalezy wykonywaé w warunkach szkodliwego oddziatywania
czynnikow atmosferycznych na jakosé pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub Sniegu,
oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie

Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewnié tatwy odptyw wod deszczowych i
topniejacego $niegu w kierunku wpustow dachowych Iub okapu

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru

W ramach prac remontowych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych czynnosci:

- rozebranie pokrycia dachowego

-ostrozny demontaz tacenia

- zabezpieczenie konstrukcji dachowej $rodkami zabezpieczajacymi przed owadami,
grzybami,

ogniem.

- wykonanie odpowiedniej izolacji pokrycia dachowego z folii wiatrowej na kontriatach

- wykonanie otacenia dachu

- ulozenie dachéwki

- wykonanie obrébek blacharskich z blachy ocynk

Przedmiot zam6wienia szczegStowo okregla przedmiar rob6t — zatacznik nr. 1 do specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia

Przed przystapieniem do uktadania dachéwek powinny by¢ wykonane obrébki blacharskie na
okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, masztach i podobnych elementach

przechodzacych przez pokrycie dachu, z mozliwoscia zastosowania tzw. fartuchéw
blaszanych od

strony okapu.

Krycie dach6wka ceramiczng powinno byé wykonane zgodnie z instrukcja producenta
wyrobu.

Pokrycia z folii dachowej nalezy wykonywa¢ zgodnie z Wwymaganiami polskich norm i
wymaganimi producenta.

Kladac foli¢ dachowa nalezy stosowa¢ sie do nastgpujacych zalecefi:




a) foli¢ dachowa nalezy rozwija¢ nadrukiem do géry i ukladaé réwnolegle do okapu, lekko
naciagajac

b) dolny brzeg folii powinien koniczy¢ si¢ na blasze okapowej

¢) foli¢ nalezy przybi¢ do krokwii gwozdziami

d) na foli¢ nalezy przybi¢ kontrlaty i taty.

¢) nastepne pasy folii nalezy rozwija¢ z zaktadem 10-15 cm

f) powyzej kazdego otworu (kominy, okna dachowe) nalezy wykonaé rynne z dodatkowego
arkusza folii. Arkusz nalezy wlozyé pod najblizszy od géry zaklad miedzy pasami, a dolng
krawedz zawina¢ ku goérze i przybié na tat¢ nad przeszkoda. Rynienke uformowaé ze
spadkiem

na zewnatrz przeszkody.

g) Przy elementach wychodzacych ponad dach, foli¢ nalezy wywingé ku gérze i umocowaé
do

wystajacego elementu.

Wykonanie obrobek blacharskich wraz z montazem

Wszystkie obrobki blacharskie nalezy wykonaé z blachy ocynkowanej. Ciecia blach nalezy
dokonywa¢ przy uzyciu nozyc recznych lub gilotyn.

Obrobki naczotkow i gzymséw wykonaé z arkuszy blachy dtugosci elementu prosto-
liniowego, faczy¢ ze soba na rabek lezacy.

Obrobki zamocowaé przy pomocy kotkéw whbijanych. Rozstaw kolkéw co 50 ¢m na-
przemiennie (raz przy krawedzi zewnetrznej , raz przy krawedzi wewnetrzne] ). Nalezy zasto-
sowac kotki @ 6 mm z szerokim kotnierzem i uszczelkg. Obrébki nalezy wykonaé w taki spo-
sob, zeby wystawaty poza lico obrabianego elementu 4 cm i posiadaty kapinos.

Od strony muru nalezy wykonaé wygiecie blachy w gére na min 2 ¢m . Obrébki mocowac do
Sciany za pomocg kotkéw whijanych 6 mm z szerokim kolierzem. Wszystkie obrébki za-
montowac ze spadkiem na zewngtrz 2%. Wymagany spadek nalezy uzyskaé poprzez nato-
zenie warstwy kleju na bazie cementu .

1 - Palnik powinien znajdowa¢ sie w odlegtosci nie mniejszej niz 15 ecm od powierzchni
papy; plomienie palnikéw powinny byé tak ustawione, aby réwnomiernie podgrzewaly
powloke

asfaltowg do jej nadtapiania (paskiem szerokosci 10 cm na calej szerokosci wstegi) i
powierzchnig izolowanego podtoza (bezposrednio przed rozwijang papg)

- Fragment wstegi papy z nadtopiona powloka asfaltows nalezy natychmiast docisnaé do
ogrzewanego podtoza watkiem o dhugosci réwnej szerokosci watka papy.

Montaz rynien dachowych

Rynny nalezy zakupi¢ jako gotowy wyré6b z blachy ocynkowanej.

Rynny powinny by¢ taczone na zakiad nie mniejszy niz 20 mm.

Rynny powinny by¢ mocowane za pomocy stalowych hakéw o wymiarach 4x25 mm
Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0.5 %

Zewngtrzny brzeg rynny powinien byé usytuowany o 10 mm nizej niz brzeg wewnetrzny.
Polgczenie kosza z rurg Spustowa poprzez lutowanie Zapewniajace szczelnosé polaczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét



Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogblnej Specyfikacji Technicznej. Wykonaw-

ca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen. Wykonawca

zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza

placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola powinna obejmowaé:

- sprawdzenie przyklejenia papy - nalezy przeprowadzié przez ogledziny zewnetrzne

1 - sprawdzenie prawidtowosci spadkéw i szezelnosci - badanie nalezy przeprowadzaé¢

gléwnie w miejscach narazonych na zatrzymywanie si¢ wody (np. koryta, zatamania, miejsca

styku ze Scianami, itp.). badanie nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po obfitym opadzie

deszczowym. Sprawdzenie to mozna réwniez wykona¢ przez poddanie wybranych miejsc

dziataniu strumienia wody przez okres nie krétszy niz 15 min. i obserwowanie, czy

sptywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia Iub czy nie przenika przez nie i

nie twotzy zaciekéw. Zauwazone usterki nalezy oznaczy¢ w spos6b umozliwiajacy ich

odszukanie i naprawe po wyschnieciu pokrycia.

0 - Kontrol¢ wykonania obrébek blacharskich przed wykonaniem wyprawy elewacyjnej (ich
szezelnose, jakos¢ potgczen, sposéb mocowania do konstrukeji)

1 - Kontrola zamontowania rynien (sprawdzenie spadkéw, uszczelnien elementdw
sktadowych, prawidlowosci mocowania rynhakéw)

2 - Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Proj ekiowa

1 - Materialy przeznaczone do wbudowania musz3 posiada¢ odpowiednie atesty oraz

by¢

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu odtworzenia pokrycia dachowego i montazu obro-
bek blacharskich nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych Czesé I —Roboty ogélnobudowlane. MBiPMB i ITB Warszawa 1977
wyd.IL

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelniania w trakcie wyko-
nywania robot,

- Dziennik budowy,

- protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
- aktualno$¢ Dokumentacii projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnie-
nia).

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania og6l-
ne".

Jednostkami obmiarowymi s3:

1 m2 potaci dachowe;j,

1 m2 obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Og,(}lne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
0g0Ine",




10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWO Robot Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogoblne:
| 1. Rozdzial 1 - Warunki Ogdlne Wykonania

2 2. Rozdziat 5 - Rusztowania

3 3. Rozdzial 9 - Konstrukcje i elementy murowe.

4 4. Rozdziat 15-Pokrycia dachowe

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania przy odbiorze zmianyl B1 10-11/82 poz.86, BI/92 poz.1
PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowania

PN-81/H-~92900 -Cynk . Blachy

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okraglych

Instrukcja nr 156 Wytyczne wykonania rob6t budowlano-montazowych w okresie Zimowym
przy temperaturze -15°C

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty
ogolnobudowlane (aktualnie obowigzujace instrukcje techniczne producenta zastosowanych
materialow).

11. UWAGI SZCZEGOLOWE

Roboty beda wykonywane na obiekcie czynnym. Oferent powinien przewidzieé utrudnienie
wynikfe z ruchu mieszkancéw, nalezy rozwazyé réwniez mozliwosé wykonywania niektérych
prac w r6znych godzinach jak réwniez ograniczen czasowych wykonywania niektérych
rodzaju robét.

Przed przystapieniem do prac i w trakcie ich wykonywania nalezy wszystkie wymiary
sprawdzi¢ w naturze.

Szczegbtowy zakres prac wynika z zatozen ogolnych do katalogéw na podstawie, ktorych
opracowano przedmiar robot.




